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SGS  TECNOS, S.A
LABORATORIO OFICIALMENTE  ACREDITADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID S./R/D.1230/89

Areas EHA, GTC, GTL, VSG, EAP, EAS, AFC, ACC, ACH, APC, APH, AMC

C/.Trespaderne,29-Edificio Barajas 1(Bº Aeropuerto)

28042 MADRID

Tel.91.313.82.07- Fax 91.313.81.45

Fecha Recepción: 21/03/2018

YESO  UNE SAINT GOBAIN PLACO M/V:  "HEDELAND"  Nº PRECINTO 107658Descripción:

Producto:

CT18-00084.001ID Laboratorio:

93902/00120/18ID Cliente:

DATOS DE LA MUESTRA

INFORME DE ENSAYO 

CT18-00084.001 

SGS ESPAÑOLA DE CONTROL, S.A.

CL Trespaderne, 29

28043 MADRID  

Atn: Luisa Tebar

DATOS DEL CLIENTE

Yeso

MÉTODO DE ENSAYOUNIDADRESULT.ENSAYO

RESULTADOS

0,08 % UNE 102042:2014Agua Libre

19,59 % UNE 102042:2014Agua Combinada

45,78 % UNE 102042:2014Trióxido de Azufre (SO3)

0,86 % UNE 102042:2014Dióxido de Silicio y Material Insoluble en Ácidos

32,36 % UNE 102042:2014Óxido de Calcio (CaO)

0,12 % UNE 102042:2014Óxido de Magnesio (MgO)

93,60 % UNE 102042:2014CaSO4+2H2O

3,83 % UNE 102042:2014Anhidrita

0,78 % UNE 102042:2014MgCO3+CaCO3

97,42 % UNE 102042:2014Índice de Pureza, S/RY-85

22/03/2018Fecha Ensayos:

Resultados expresados en base seca.

OBSERVACIONES GENERALES:

Director del Laboratorio

José Angel Guerra CuencaFdo: 

Informe emitido en Madrid, 22 de marzo de 2018 .  
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Los resultados de este informe únicamente afectan a las muestras ensayadas.Queda prohibida la reproducción parcial o  total de este documento sin autorización.

ÁREAS DE ACREDITACIÓN: EHA: Área de control del hormigón, sus componentes y de las armaduras de acero: ensayos básicos y complementarios 1, 2, 4 y 5. REG.: 03302EHA09. GTC: Área de 

sondeos, toma de muestras y ensayos "in situ" para reconocimientos geotécnicos. REG.: 03303GTC09. GTL: Área de ensayos de laboratorio de geotecnia: ensayos básicos y complementarios 

1. REG.: 03304GTL09. VSG: Área de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales: ensayos básicos y  complementarios 1 y 2. REG.:03305VGS09. EAP: Área de 

control de perfiles de acero para estructuras: ensayos básicos y complementarios. REG.: 03306EAP09. EAS: Área de control de la soldadura de perfiles estructurales de acero: ensayos básicos 

y complementarios. REG.: 03307EAS09. AFC: Área de materiales de albañilería, control de los materiales de fábricas de piezas de albañilería. REG.: 03308AFC09. AFH: Área de control de los 

materiales de fábricas de piezas de hormigón. REG.: 03309AFH09. ACC: Área de control de los materiales de cubiertas cerámicas. REG.: 03310ACC09. ACH: Área de control de los materiales de 

cubiertas de piezas de hormigón. REG.: 03311ACH09. APC: Área de control de los materiales de pavimentos de piezas cerámicas. REG.: 03312APC09. APH: Área de control de los materiales de 

pavimentos de piezas de hormigón. REG.: 03313APH09. AMC: Área de control de morteros para albañilería. REG.: 03314AMC09.  Resolución de 21/10/09. (  0000026561   )




